
Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Bemerkungen:

Verwaltungsgemeinschaft Hexental,
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen
Hochwasserschutz Hexental in Au
HWB Standort "Heimbach"

Probe entnommen am:  04.03.2013

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  kombinierte Sieb- und Schlämmanalyse, Nasssiebung

Körnungslinie

Bearbeiter:  Sd Datum:  11.03.2013

nach DIN 18123


